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Technisches Merkblatt

AquaTITAN 2K Epoxi-Haftgrund

Wasserbasierter, 2-komponentiger EP-Haftgrund far
nicht saugende, starre Untergriinde.

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen der Anwendungstechnik
erstellt. Hinsichtlich Vielfalt moglicher Untergriinde und Objektbedingungen entbinden sie den Anwender nicht davon, eigenverantwort-
lich die Eignung und Verwendbarkeit zu priifen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwéhnt werden, dirfen erst
nach Ricksprache ausgefiihrt werden. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Rechtsverbindlichkeiten
kénnen aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Techni-
schen Merkbléatter inre Giltigkeit.

Weitere Auskiinfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebiihrenfrei fiir Festnetz Deutschland, Osterreich, Schweiz, Niederlande).

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich Spezieller 2-Komponenten- Haftgrund auf Basis von wasseremulgier-
tem Epoxidharz. Fir viele Problemuntergriinde wie Eisen, Stahl, NE-
Metalle, Zink, Aluminium (nicht fir eloxiertes Aluminium), Hart-
Kunststoffe, Polyester, Resopal, glasierte Fliesen, Glas usw. im In-
nen- und Aul3enbereich. Ideal als Haftvermittler auf starren, nicht
saugfahigen Untergriinden, sowie als aktive Korrosionsschutzgrun-
dierung auf entrostetem Eisen, Stahl oder verzinkten Flachen. Nicht
auf Bodenflachen einsetzen.

Eigenschaften

e Wasserverdinnbar
e Sehr gute Haftung
e Aktiver Korrosionsschutz
e Leicht verarbeitbar
e Hervorragender Verlauf
e Schnell trocknend
e Hoch abriebfest
Farbton Weil3
Glanzgrad Seidenglanzend
Dichte Ca. 1,40 g/cm3
Bindemittelart Polyamin und wasseremulgierendes 2-Komponenten- Epoxidharz
Inhaltsstoffe Nach VdI-Richtlinie Bautenanstrichmittel:

Haftprimer: Polyamin, Titandioxid, Extender, aktives Rostschutzpig-
ment, Wasser, Additive, Methyl-/Benzyl-Isothiazolinon.

Harter: wasseremulgiertes Epoxidharz, Wasser, Alkohol, Methyl-
/Benz-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Beratung fiir Isothiazolinonallergiker unter Tel. 00800/ 63 33 37 82.
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Produkt- Code REO

Verpackungsgréfien 1 kg Kombigebinde: 0,6 kg Stammlack + 0,4 kg Harter

Verarbeitung

Untergrund Der Untergrund muss trocken, sauber, tragféhig, fettfrei und frei von
Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B.
Algen, Moosen, Harzen, Wachsen, Olen, etc. sein. Den Untergrund je
nach Erfordernis vorbehandeln: siehe Anhang.

Anmischen Hérter Komp. B dem Stammlack zugeben und intensiv 2-3 Minuten
mischen. Auf absolut homogenes Durchmischen achten. Es ist darauf
zu achten, dass die Gebinde- Wandzonen mit in den Mischvorgang
einbezogen werden ggf. umfullen.

Mischungsverhaltnis 600 g Stammlack : 400 g Harter

Topfzeit Kein erkennbares Ende der Topfzeit. Uberschreitung fiihrt zu niedri-
ger Festigkeit und Haftverlust. Bei + 23°C und 60% rel. Luftfeuchte
héchstens 2 Stunden. Veranderte Temperaturen verkiirzen bzw. ver-
langern die Topfzeit.

Anstrichaufbau/ Verarbeitung ALBRECHT AquaTITAN 2K Epoxi-Haftgrund kann gestrichen, gerolit
oder gespritzt werden. Grundbeschichtung mit max. 10% Wasser
verduinnt ausfuhren. Auf gleichmagigen Auftrag achten.

Nur soviel Material anmischen, wie auch innerhalb der Topfzeit verar-
beitet werden kann. Bei Spritzverarbeitung auf Spritzkonsistenz ein-
stellen. Zum Schleifen wird ein Schleifpapier oder Schleifvlies (320 —
400er Koérnung) empfohlen.

Schlussbeschichtung Mit allen ALBRECHT Acryl-, Alkydharz- und 2K- Lacken.

Spritztabelle Spritzverfahren Airless Luftunterstiitztes

Airless-Verfahren

Spritzdruck 130 - 150 bar 40 - 50 bar

Zuluft 0,5 - 2,0 bar

DiisengréRe in Inch 0,010 - 0,013 0,010 - 0,013
Verdinnung Max. 5% Max. 5%
Verbrauch Ca. 150 g/m? je nach Untergrundbeschaffenheit. Fur die exakte Kal-

kulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewahr.

Verdinnung Mit max. 10% Wasser.
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Ideal sind Pinsel mit Kunstfaser-Mischborsten.

Rolle:
Ideal sind zum Vorlegen Rollen aus Polyamid (Filt) 5-7mm.

Ideal zum Verschlichten sind Schaumstoffrollen, I6semittelfrei ge-

schaumt.
Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zusatz von Spuilmittel.
Trockenzeit Bei +20°C und 60% rel. Luftfeuchte nach ca. 3 Std. mit wassrigen,

nach ca. 16 Stunden mit I6semittelhaltigen Beschichtungen tber-
streichbar. Bei niedrigeren oder hoheren Temperaturen bzw. Luft-
feuchtigkeit verlangern oder verkiirzen sich die Trocknungszeiten.
Aufgetragenes Material vor Feuchtigkeit schiitzen, sonst kommt es zu
Oberflachen- bzw. Haftungsstérungen.

Verarbeitungstemperatur Nicht unter +10°C bzw. Uber + 30°C verarbeiten. Nicht bei direkter
Sonneneinstrahlung verarbeiten, die rel. Luftfeuchte darf wahrend der
Verarbeitung und des Trocknungsprozess 80% nicht tiberschreiten.

Lagerung Kihl, trocken und frostfrei
Hinweise
VOC- Gehalt Sicherheitshinweis: EU-Grenzwert fir das Produkt (Kat. A/i):

140 g/l (2010), Dieses Produkt enthélt max. 20 g/l VOC.

Sicherheitsratschlage Fur Kinder unzuganglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen.
Wahrend und nach der Bearbeitung fir griindliche Bellftung sorgen.
Bei Bertihrung mit den Augen und der Haut sofort griindlich mit Was-
ser abspulen. Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder Erdreich ge-
langen lassen. Bei wasserverdiunnbaren Produkten die Werkzeuge
sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.

Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Ma-
terialreste kénnen als Hausmdll entsorgt werden. Gebinde mit flissi-
gen Farbresten bei der Sammelstelle fur Altfarben abgeben.

AVV- Abfallschlissel Nr. 080112.

Anhang

Allgemeine Untergrundvorbehandlung bzw. Untergrunderfordernisse vor der Neu-
beschichtung

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Schimmelpilzen, Algen bzw. Moosen,
kreidenden Bestandteilen und sonstigen haftungsbeeintrachtigenden Stoffen, z.B. Mehlkornschichten, Sinter-
schichten, Harze, Wachse, Ole, Trennmittel etc. durch geeignete Manahmen.

Glanzende Altanstriche missen vorher angeraut werden. Leimfarbenanstriche und lose Anstriche sind kom-
plett bis auf den tragfahigen Untergrund zu entfernen. Der zu beschichtende Untergrund bzw. tragfahige Alt-
beschichtungen sind vorher auf Vertraglichkeit mit dem neuen Werkstoff zu prifen.
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Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18 363, Absatz 3, Maler und Lackiererarbeiten und BFS- Merkblatter.
Aufgrund der Vielzahl von Untergrinden und unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort
empfiehlt es sich jeweils eine Probeflache anzulegen.

Untergrund Vorbehandlung / Beschaffenheit Grundierung
Keramische Oberflache mit einer ammoniakalischen Netzmittelwa- Grundanstrich 1-2x mit AquaTITAN
Flachen sche vorbehandeln. Zusatzlich mechanisch mit Schleif- | 2K Epoxi-Haftgrund.
papier oder Schleifvlies sorgfaltig anschleifen. Probefla-
che anlegen.
Pulver- Pulverbeschichtungen sind vorher auf Anstrichvertrag- Grundanstrich 1-2x mit AquaTITAN

beschichtungen

lichkeit (Silicon) zu prifen. Pulverbeschichtungen grund-
sétzlich mechanisch mit Schleifpapier oder Schleifvlies
sorgféltig anschleifen. Probeflache anlegen.

2K Epoxi-Haftgrund.

Eisen und Stahl

Das Metall ist von Rost, Walzhaut, Zunder und Schweil3-
rickstanden soweit mechanisch zu entfernen bis eine
metallisch glanzende Flache zu erkennen ist, Normrein-
heitsgrad SA 2,5 (Strahlen) und ST3 (maschinell) geman
DIN EN ISO 12 944-4,

Weiterhin sollten scharfkantige Kanten und Grate gerun-
det sein. Siehe BFS- Merkblatt Nr. 20.

Grundanstrich1-2x mit AquaTITAN
2K Epoxi-Haftgrund.

Zink

Oberflache mit einer ammoniakalischen Netzmittelwa-
sche vorbehandeln. Alternativ kann ein Zinkreiniger ein-
gesetzt werden. Hersteller-hinweise beachten. Weiterhin
sollten scharfkantige Kanten und Grate gerundet sein.
Siehe BFS- Merkblatt Nr. 5.

Grundanstrich1-2x mit AquaTITAN
2K Epoxi-Haftgrund.

Metallisch blankes
Aluminium AlMn

Oberflache mit Nitro-Universalverdiinnung reinigen, die
Flache mit einem Nylonvlies schleifen, abschlielend
wieder mit Nitro- Universal-verdiinnung die Oberflache
solange reinigen, bis keine grauen Rickstande mehr im
Lappen zu sehen sind. Siehe BFS-Merkblatt Nr. 6.
Probeflache anlegen.

Grundanstrich1-2x mit AquaTITAN
2K Epoxi-Haftgrund.

Anstrichgeeignete
Kunststoffe,
z.B. Hart-PVC

Oberflache mit einer ammoniakalischen Netzmittelwa-
sche vorbehandeln. Alternativ kann ein Kunststoffreiniger
eingesetzt werden. Herstellerhinweise beachten! Siehe
BFS- Merkblatt Nr. 22.

Grundanstrich1-2x mit AquaTITAN
2K Epoxi-Haftgrund.
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